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Engineering Adhesives

PERMABONB941
Cianoacrilato
Hoja De @tos Técnicos

Caracteristicas y beneficios

¢ Bajo olor para mejorar la comodidad del
trabajador

Sin glaseadebuena apariencia estética
Facil de usarsin necesidad de mezcla
Pega a la mayoria de los materiales
100% reactivo, sin solventes
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Descripcion

PERMABOND® 9és un cianoacrilato de alcoxietitte bajo olor

y sin empafamiento. El olor reducido mejora la comodidad del
trabajador. Empafiamiento adyacente a las lineas déruyni
comun con otros adhesivos de cianoacrilato en dias calientes y
humedos, es eliminado. La eliminacién del empafamiento
mejora la tasa de produccién de piezas aceptables asi como su
aspecto.

Adhesivos de cianoacrilatmn adhesivos de un solo

componente que polimerizan rapidamente cuando se presionan
en una pelicula delgada entre las partes. La humedad adsorbida
en la superficie inicia el curado del adhesivo. Uniones fuertes se
desarrollan muy rapido y a una gran vaae de materiales.

Estas propiedades hacen cianoacrilatos de PERMABOND los
adhesivos ideales para lineas de produccion de alta velocidad.

Propiedades fisicade adhesivo sin curar

Composicion quimica Cianoacrilato de Alcoxietilg
Aparencia Incoloro

Viscosidad® 25°C 10¢ 20mPa.gcP)

Peso especifico 11

Caracteristicas Tipicas de Curado

Maximo relleno de
holguras

0.08 mm 0.003in

1015 s (PVC)

10-15 s Fendlicg
Tiempo de manejo 10-15 s (ABS)

(logra se 0.3 N/mr 2-5 s(Neoprene / NBR)
de resistencia al corte] 10-15 s (Acerd

10-15 s(Aluminio)
30-40 s (Zinc)

24 horas

Resistencia total

* Los tiempos de manipulacion pueden ser afectados por la temperatura,

la humedad y superficies especificas que se estan adhiriendo. Las brechas

masgrandes o superficies 4cidas también reduciran la velocidad de
curado, pero esto puede ser superado por el uso de Permabond C
activador de superficie (CSA) o Permabond QFS 16.

Gomportamiento tipico del adhesivo curado

Acero 16-20 N/mm2(2300-2900 psi)
Resistencia al A_Iuminio 8-9 N/mmz2(1206-1300 ps_i)
corte* Zinc 8 N/mm2(12OQ psi)
(1S04587) ABS >6 N/mm2(900psi)Fs**
PC >5 N/mm2(700 psiFS*
Fendlico 4N/mm2 (600psi)

Resistencia al
impacto (ASTM
D-950)

3-5 kI/m2(1.4-2.4ft-1b/in?)

Fuerza

Dieléctrica 25 kv/mm

Constante
dieléctrica @ 10| 3
kHz

Coeficiente de
dilatacion
térmica

90 x 1 mm/mm/°C

Coeficiente de
conductividad
térmica

0.1 W/(m.K)

Dureza(ISO868)| 85 Shore D

*Los resultados de fuerza variaran dependiendo del nivel de
preparacion de la superficie y la brecha.
** FS= Fracaso Sustrato

Resistencia térmica
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Resistencia térmica. pruebas de resistencia realizadas en acero. Curado
de 24 hr a temperatura ambiental y condicionado a la temperatura de
prueba durante 30 minutos.

941 puede soportar temperaturas mas altas por periodos breves (por
ejemplo en cuanto alhornada de la pintura y los procesos de soldadura
de la onda) proporcionar que la junta no es excesivamente estresada. La
temperatura minima a que del adhesivo curado puede estar expuesto es
-55°C {65°F) dependiendo de los materiales que estan a selosni

Lainformacion y las recomendaciones que se brindan en esta guia se basan en nuestra investigacion y se considera que son correctas, pero Permabond no garantiza su exactitud.
En cada caso, instamos y recomendamos a los compradores, antes de usar un producto en una produccién a gran escala, que realicen sus propias pruebas para determinar si el
producto satisface sus requisitos de calidad y es adecuado para ese fin en particular, segin sus propias condiciones operativas. Los productos que se describen en esta guia se
venden sin ninguna garantia, ni expresa ni tacita. Ninguno de nuestros representantes tiene autoridad para renunciar o modificar estas disposiciones. Sin embargo, de conformidad
con dichas disposiciones, nuestros ingenieros estan disponibles para ayudar a los compradores a adaptar nuestros productos a las necesidades y circunstancias que prevalecen
en su actividad comercial. Ninguna de las disposiciones en esta guia debe interpretarse como inexistencia de una patente relevante ni constituye un incentivo o permiso, o una
recomendacion para realizar una invencién protegida por una patente, sin autorizacién del propietario de la patente.
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